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Polstret:
Polstret mabler renggres ved stgvsugning med et blgdt mundstykke. Det

er vigtigt at stgvsuge mablerne sa stav og smuds ikke seetter sig fast i pol-

stringen. Husk ikke at gnide pa stoffet da det kan medfere misfarvninger
og skader. Ved pletter praves der fgrst med en hardt opvredet klud i
varmt vand, hvis dette ikke lykkedes bruges pletfjerningsmidler. Ved brug
af pletfjerningsmidler prgv farst pa et mindre synligt omrade.

Polyrattan/Flet:

Mabler af polyrattan renggres arligt med en blgd barste og seebev-
and. Skyld efter renggringen mablerne af sa der ikke er saeberester pa
mgblerne. Er der tale om haveborde der star ude, ma de ikke stilles pa
hovedet da der samles vand der adeleegger bordet.

Plastik/Polypropylen:
Plastikmabler renggres med en klud opvredet i mild ssebevand eller en
blgd berste.

Laminat:

Laminatstole renggres med varmt vand tilsat universal renggringsmiddel,
dog ma der ikke bruge sulfo da det fedter laminat. Efter rengaring terres
stolene af med en ren klud opvredet i varmt vand. Der méa pa laminat
mabler ikke bruges skuresvampe, staluld eller lignende der kan ridse
overfladen.
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Aluminium:
Mgbler af aluminium rengares med vand og mild seebe. Der ma ikke bru-
ges kemikalier, rengaringsmidler der indeholder slibemidler eller staluld.

stal:

Mgbler i stal renggres med saebevand og en hardt opvredet klud. Tar
mgblerne af efter rengaring, s de ikke ruster. Stal ma ikke renggres med
klorbaseret renggringsmidler eller staluld.

Finér:

Finérmabler aftarres med en hardt opvredet klud uden renggringsmidler.
Efter rengaring tarres mablerne af med en ter klud, da finér er meget mod-
tagelig for vand. Spildes der pé finér stole bar de tarres af med det samme.

Lakerede stole:

Lakerede stole tarres af med en klud vredet op i rent vand og eventuelt
lidt skdnsomt rengaringsmiddel. Der ma til renggringen ikke anvendes
staluld eller renggringsmidler der kan ridse treeet. Efter renggring tarres
mablerne af i rent varmt vand. Vi anbefaler altid at vedligeholde teaktraes
mobler med teaktraesolie eller seebebehandling.

Massivt trae:
Massivt trae ggres rent med en ren blgd klud og lunkent vand. Undga at
bruge renggringsmidler og kemikalier pd mablerne.

Teaktrae:

Til renggring af teaktraes mgbler anbefales det at bruge en mild
sulfo-blanding til at tarre mablerne af med. Til genstridige pletter kan der
bruges traerens eller brunsaebe i varmt vand.

Komposittrae:

Kompositmgbler renggres med en fugtig klude tilsat lidt sulfo eller uni-
versal renggringsmiddel. Der ma pa kompositmabler ikke anvendes sprit,
klorin eller lignende rengaringsmidler.

Borde og understel:

Nar understel skrues pa bordplader skal leengden pa skruerne tjekkes
inden de skrues i sa de ikke er for lange og gar igennem pladen. Alle
haveborde bar ikke vendes pa hoved da der samles vand pa bagsiden
der kan gdelaegge bordpladen.
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